
X 荧光光谱仪测试电镀镀层的典型厚度范围，下表列举常规镀层穿透范围：

常见覆盖层材料的典型测量范围

覆盖层 基体 近似厚度范围（μ m)
铝 铜 0-100.0
镉 铁 0-60.0
铜 铝 0-30.0
铜 铁 0-30.0
铜 塑料 0-30.0
金 陶瓷 0-8.0
金 铜或镍 0-8.0
铅 铜或镍 0-15.0
镍 铝 0-20.0
镍 陶瓷 0-20.0
镍 铜 0-20.0
镍 铁 0-20.0
钯 镍 0-40.0

钯-镍合金 镍 0-20.0
铂 钛 0-8.0
铑 铜或镍 0-50.0
银 铜或镍 0-50.0
锡 铝 0-60.0
锡 铜或镍 0-60.0

锡-铅 铜或镍 0-25.0
锌 铁 0-40.0

EDX600 PLUS 可以满足以上镀层测试要求（18512608848）


